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 Toyota  2AR-FE

 Toyota CAMRY

Масло: Total  Quartz 9000 Future NFC  5W30

 Дата отбора пробы
 Номер пробы
 Срок эксплуатации
 Интервал замены

 железо
 свинец
 медь
 олово
 хром
 алюминий
 никель

 кремний
 вода
 ОЖ

 ЩЧ
 КЧ
 КВ 40°C
 КВ 100°С
 ИВ

 кальций
 цинк
 фосфор
 магний
 молибден
 бор
 натрий
 калий
 барий
 ванадий

     16      10       7      13      21 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

      2 < 1 < 1       1       2 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

      2 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

      7       9       6       9       9 
<0.07    0.16    0.14    0.13    0.11 

OK OK OK OK OK 

      7.9       8.6       8.9       8.9      10.2 
     2.20      4.05      4.05      4.55      5.86 

     41.4      45.2      46.7      45.4 
      8.4       8.1       8.6       8.7       8.6 

   172    170    168    168 

  2050   2502   2726   2834   2773 
   868   1029   1056   1071   1129 
   760    979   1008    998    963 
    10     14     14     14     15 
     7      2      5      0      0 
    54     59     62     57     58 
     1      0      0      0     12 
     1      0      0      0      0 
     0      0      0      0      0 
     0      0      0      0      0 

0.78 0.80 0.75 0.78 0.81

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

 Analysis performed by ANAC-TOTAL RUSSIA, diagnosis by ANAC database

4.0
3.0
2.0
1.0

 Износ

 Загрязненность

 Масло

 Присадки

 Коэффициент износа

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

ppm 
% 

 

мгКОН/г 
мгКОН/г 
мм2/с 
мм2/с 

 

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

PRO PRO PRO PRO PRO 
20-ИЮЛ-17 28-ИЮН-17 03-АВГ-17 04-СЕН-17 02-ОКТ-17 

00000009 302 303 304 305 
178000 К 187000 К 193000 К 199000 К 205000 К 

6000 К 4000 К 2000 К 8000 К 6000 К 

PRO

Дата диагностики: 27 октябрь 2017

Изготовитель и тип:

Ваши примечания:
ANACСсылка: WJAE ---1 ---2

TOTAL VOSTOK / RU-MOSCOW
Транспортное средство 

Механизм

Механизм Двигатель с принудительным зажиганием
Транспортное средство 

ANAC

зеленый
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 Toyota  2AR-FE

 Toyota CAMRY

Масло: Total  Quartz 9000 Future NFC  5W30

 Analysis performed by ANAC-TOTAL RUSSIA, diagnosis by ANAC database

PRO

Дата диагностики: 27 октябрь 2017

Изготовитель и тип:

Ваши примечания:
ANACСсылка: WJAE ---1 ---2

TOTAL VOSTOK / RU-MOSCOW
Транспортное средство 

Механизм

Механизм Двигатель с принудительным зажиганием
Транспортное средство 

ANAC

зеленый

Результаты диагностики удовлетворительные. Отклонения от нормы отсутствуют.
Комментарии
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 Toyota  2AR-FE

 Toyota CAMRY

Масло: Total  Quartz 9000 Future NFC  5W30

 Analysis performed by ANAC-TOTAL RUSSIA, diagnosis by ANAC database

PRO

Дата диагностики: 27 октябрь 2017

Изготовитель и тип:

Ваши примечания:
ANACСсылка: WJAE ---1 ---2

TOTAL VOSTOK / RU-MOSCOW
Транспортное средство 

Механизм

Механизм Двигатель с принудительным зажиганием
Транспортное средство 

ANAC

зеленый

 Загрязненность
 кремний

 вода

 ЩЧ  КЧ  КВ 40°C
 Масло

 Износ
 железо  свинец

 медь  олово

 хром  алюминий

 никель
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 Toyota  2AR-FE

 Toyota CAMRY

Масло: Total  Quartz 9000 Future NFC  5W30

 Analysis performed by ANAC-TOTAL RUSSIA, diagnosis by ANAC database

PRO

Дата диагностики: 27 октябрь 2017

Изготовитель и тип:

Ваши примечания:
ANACСсылка: WJAE ---1 ---2

TOTAL VOSTOK / RU-MOSCOW
Транспортное средство 

Механизм

Механизм Двигатель с принудительным зажиганием
Транспортное средство 

ANAC

зеленый

 КВ 100°С  ИВ


